Knauf Métal

Cloisons de distribution et de séparation

et Knauf Métal Acoustique

| - GENERALITES TECHNIQUES

Conditions préalables a I’exécution

des ouvrages

Les ouvrages ne seront réalisés qu’aprés

vérification des dispositions constructives

permettant de maitriser la perméabilité &

|"air de I'enveloppe, notamment:

® menuiseries extérieures posées et
calfeutrées

® enduit extérieur sur les maconneries ou
autre solution technique réalisée

* fraversées de |'enveloppe (canalisations,
etc.) calfeutrées.

A défaut, il convient d’en avertir le maitre

d’ouvrage ou son représentant avant

Iintervention de |'entreprise de platrerie.

Un test intermédiaire de perméabilité &

I’air de I’enveloppe peut étre demandé

dans les Documents Particuliers du

Marché.

En maison individuelle, le test d’étanchéité

nécessite la mise en ceuvre du plafond au

préalable. (cf. DTU 25.41 §6.1.1).

1. Mise en ceuvre

La mise en ceuvre des cloisons Knauf Métal

est décrite dans :

e |e DTU 25.41 “Ouvrages en plaques de
parement en plétre”

* le DTA 9/14-1005 du 23.02.15 valide
jusqu’au 28.02.20 pour les plaques BA
18/1200, les plaques Diamant 15 et
Phonik 13

® le DTA9/15-1023 du 14.01.16 valide
jusqu’au 31.10.21 pour les cloisons
Knauf Métal Acoustique avec plaques
en 1200

e le DTA 9/15-1004_V1 du 28.07.17
valide jusqu’au 31.03.22 pour les
plaques en 900.

2. Caractéristiques réaction au feu
Conformément a la norme NF EN 520, les
plagues Knauf pour cloison sont A2-s1,d0.
Les plaques MO Fireboard et Aquapanel®
sont A1 selon rapport d’essais.

3. Résistance au feu

Les performances de résistance au feu
des cloisons Knauf Métal bénéficient de
procés-verbaux d'essais normalisés, ils sont
valables sans limitation de longueur. Pour
les hauteurs, il convient de se conformer
au PV.

L'utilisation des plaques Knauf MO (A1), KH
et KHD permet d'obtenir des performances
identiques de résistance au feu qu’avec les
plaques A2-s1,d0 de méme nature.

Knauf KS Standard* 10-12,50-15- 25 mm
Knauf KF Feu* D, F KF 12,50 - 15 mm f_:
Knauf KA 13 Phonik D KA 13 12,50 mm o
Bords Amincis (BA)
Knauf KH Hydro* H1 KH 12,50-15-18 - 25 mm
Knauf KHA 13 Phonik D.H1 KHA13 12,50 mm
Knauf KHD Haute Dureté* D, I KHD 12,50 - 18 - 25 mm ﬁ
Knauf MO (A1) A KS MO 12,50-15-18 mm Bords Ronds (BR)
Knauf Feu MO (A1) D, F KF MO 12,50 - 15 mm
Knauf Haute Dureté MO (A1) D, 1 KHD MO 12,50 mm
Knauf Diamant 13 Cleaneo C D, Fl 12,50 mm |_—:
Knauf Diamant 15* D,FI 15 mm Bords Droits (B0)
Knauf KA 18 Phonik selon NF EN 14190 KA 18 18 mm
Knauf KA 25 Phonik + selon NF EN 14190 KA 25 Phonik + 25 mm
Knauf Safeboard selon NF EN 14190 12,50 mm C—T
Knauf RX selon NF EN 14190 RX 12,50 + ép. de plomb 0,50 a 3 mm Bords Ronds Amincis (BRA)
Knauf Soreté 12,50 mm
Knauf Snowboard A KSB 12,50 mm
Knauf Horizon 4 selon NF EN 14190 12,50 mm C—i
Knauf KS 13 Cleaneo ( A 12,50 mm Bords chanfreinés
Knauf KHD 18/900 Cleaneo C D, I 18 mm
Knauf KA 25 Phonik + Cleaneo C selon NF EN 14190 25 mm

* Les systémes de cloisons disposent d’une FDES conforme & la norme NF P 01-010.
Toutes les FDES KNAUF sont conformes aux normes NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804 /CN.
Remarque : Le vissage des plagues sur les ossatures se fait avec un entraxe maximum de 0,30 m. Cet entraxe est réduit @ 0,25 pour les

plagues de 25 mm et dans certains cas de résistance au feu.
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Knauf Métal

Lorsqu’une cloison, devant assurer une
exigence de résistance au feu, présente
des joints horizontaux, ceux-ci devront
faire I'objet d'un traitement particulier:

e degré El 60, (en parement double),
décalage des joints et vissage des
plaques entre elles & I'aide des vis TTPL

e degré El 120 ou parement monoplaque,

mise en place de languettes et vissage

des plaques sur les languettes &
|'aide des vis TTPL. La languette peut
également é&tre remplacée par un

feuvillard métallique (ép. 0,5 mm)

la protection du joint peut étre supprimée

dans certains cas moyennant un

décalage des joints horizontaux.
convient de se référer aux dispositions
du PV concerné

cloison courbe: nous consulter - EI 60

en parement double moyennant des

précautions (remplacement d'une KS 13

par une KF 13 pour rayons entre 10 m et

2,50 m - pas de modification de plaque

pour rayons > 10 m).

Avis de chantier: dans certains cas de

solutions non standard et en |'absence de

PV d’essais, la justification se fait par avis

de chantier. Cette procédure payante se

traite au cas par cas par un laboratoire
agréé et doit se définir le plus en amont
possible avec tous les détails de mise en

ceuvre.

et Knauf Métal Acoustique (suite)

4, Isolation acoustique

Les performances acoustiques menées en
laboratoire des cloisons KM et KMA sont
des valeurs minimales garanties destinées
aux bases de données et aux logiciels de
calcul de I'isolement DnT,A sur site, sans
qu'il soit nécessaire de prendre en compte
une marge de sécurité.

Les systémes Knauf Métal et Knauf Métal
Acoustique permettent de répondre
aux exigences d'isolement acoustique
et bénéficient de résultats d’essais
réglementaires. Leurs valeurs d’indice
d’affaiblissement acoustique R +C, basées
sur le principe du systtme Masse-Ressort-
Masse, dépendent de la nature et de la
masse des parements, de la largeur du
vide entre parement, de la présence d'un
matelas de fibre minérale et du type de
liaisonnement entre parements.

Les multiples combinaisons fournissent une
solution pour les bé&timents d’habitation
individuels et collectifs, les ERP, les locaux
d’enseignement, de santé, de spectacle,
de cinéma, efc. L'utilisation d’une bande
résiliente ou d’un mastic acoustique permet
de réduire les transmissions latérales et
d’augmenter l'efficacité de |'isolement
acoustique.

Ces valeurs correspondent & des montages
conformes au DTU 25.41 ou Avis
Techniques avec plaques Knauf standard,
c'est-a-dire :

® En pied de cloison, pour les cloisons
avec un Ry, + C > 56 dB, un joint mastic
acoustique KNAUF est impérativement
mis en ceuvre sous les plaques.
Pour les cloisons avec un R,, + C < 56 dB,
il est possible de remplacer le joint mastic
acoustique KNAUF en pied de cloison
par un mortier adhésif.

Bande résiliente ou mastic sous rail ou
sous corniére en partie basse et mastic
en pied de cloison (sous les plaques)
pour KMA.

Elles prennent en compte les variations
dues:

® & la rigidité de la plaque

® qux caractéristiques des matériaux

* qux essais en laboratoire.

5. Enduits et bandes

* Bandes & joints : bande K, bande armée,
bande de renfort et décoration.

* Jonction d’angle métallique.

e Enduit & joints:
- EJS: enduit & séchage
- Knauf Silk: enduit & prise
- Gamme Proplak, Finish Universel :

enduits préts & I'emploi

- EJPN: enduit & prise normale.

® Bande résiliente : désolidarisation
ossature/support 50, 70 et 95 mm.

® Mastic acoustique : désolidarisation
ossature/support.

P <50 M<20
50<P<90 20 <M< 50
P>90 M> 50

Porte légére porte isoplane

Porte lourde porte d’hépital

Porte trés lourde porte
acoustique

Dans tous les cas, liaisonner le profilé par 2 vis TRPF sur chaque Oméga ou barrette de liison.
* Se reporter au DTU 25.41 pour les dispositions détaillées dans chaque cas sur le nombre de barrettes ou Oméga, la fixation du pied, la fixation de la traverse haute.
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Pas de disposition particuliére

Montant + rail emboité ou montant renforcé UA 48

ou montants télescopés

Huisserie maintenue par une ossature primaire indépendante

de la cloison
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6. Eclissage des montants (fig. 1)

Lorsqu’un aboutage est nécessaire, chaque
montant est éclissé par un morceau de rail
avec un recouvrement d'au moins 15 cm
et solidarisé par vissage sur les 2 ailes
(voir fig. 1). Les raccords ainsi réalisés ne
doivent pas étre alignés d'un montant & I'autre.
Lorsque les montants sont doublés, ils sont
placés dos & dos et solidarisés par vissage
tous les 1,00 m. L'aboutage est décalé
d’au moins 40 cm entre les 2 montants.
Si I'aboutage est situé en dehors du 1/4
supérieur ou du 1/4 inférieur de la cloison,
il doit étre complété par un éclissage.
Celui-ci est réalisé par un morceau de rail
de 30 cm avec recouvrement de 15 cm sur
chaque montant. Le rail est vissé par 2 TRPF.
Il n’est admis qu’un seul aboutage par profilé.

7. Liaisons avec huisseries

Les dispositions figurant dans ce catalogue
visent les portes standard. Pour des raisons de
résistance au feu ou d'isolement acoustique,
des portes pleines ou lourdes sont souvent

Knauf Métal
et Knauf Métal Acoustique (suite)

associées aux cloisons avec plaques de
parement en platre.

Dans ce cas, le maitre d’ouvrage précisera
les conditions particuliéres de montage
(cf. DTU 36.1). On se reportera aux
préconisations des fabricants des portes
et huisseries. A défaut, des dispositions
sont proposées au chapitre “Dispositions
particuliéres pour les cloisons”.

8. Hauteurs d’emploi

® Dans le cas ov la cloison est contreventée
de part et d'autre par un plafond plaque
de platre, la hauteur de cloison & prendre
en considération pour le dimensionnement,
est la hauteur sous plafond augmentée
de la moitié de la hauteur du plénum.
Cette disposition ne s'applique pas si une
résistance au feu de la cloison est exigée.
Sous rampants, la hauteur & prendre en
compte est la moyenne des hauteurs mini
et maxi (hormis les GH). Sous réserve de
ne pas dépasser de plus d'un métre la
hauteur limite de la cloison considérée.

Il - DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CLOISONS

1. Liaisons avec huisseries

(voir DTU 25.41)

Les dispositions & prendre pour les jonctions
cloisons - huisseries sont fonction du
poids de chaque ouvrant et du moment de
flexion induit par |'excentrement de la charge
par rapport aux gonds. Les 2 niveaux doivent
&tre respectés simultanément.

Dans le cas d’huisseries métalliques, les
plaques doivent étre engagées & fond de
gorge. Afin d'assurer une bonne étanchéité &
I'air, il est recommandé en KMA d'interposer
une bande résiliente entre |'huisserie et le
chant des plaques.

Recommandations: les déformations
structurelles sont susceptibles de faire apparaitre
des microfissures sur les joints d'allége et les

impostes. Nous recommandons la mise en
ceuvre de plaques de plétre avec joints décalés
par rapport aux montants de |'huisserie, qui
permet d'éviter les risques de fissuration.

2. Jonctions horizontales

Dans le cas de cloisons & parement double, les
joints horizontaux doivent étre décalés d'une
peau & |'autre sur le méme parement, mais
peuvent étre situés & la méme hauteur, d’un
parement & |'autre (fig. 3). Dans le cas de
parement simple, le joint peut &fre mis en vis-a-
vis sous réserve que la dimension minimale de
la seule plaque ajoutée soit de 30 cm (fig.4)
(cf. DTU 25.41 révisé § 6.3.11.1. La premiére
peau ne doit pas étre réalisée avec plusieurs
chutes juxtaposées (fig.5).

Cette disposition ne s'applique pas si une
résistance au feu de la cloison est exigée.

9. Dispositions particuliéres

® Liaisons avec huisseries.

* Jonctions horizontales.

* Joints de dilatation - fractionnement.

e Liaisons équipotentielles (Norme C15-100).
Une liaison équipotentielle des huisseries
métalliques sera effectuée dans les locaux
contenant une baignoire ou une douche.

* Joints de fractionnement.

Lorsque les plaques Knauf MO (A1) sont

utilisées pour répondre & une exigence de

revétement MO, on veillera & satisfaire a

I'article relatif aux matériaux multicouches

(art. 87) dans la réglementation Réaction

au Feu.

10. Régles parasismiques
Voir Informations Réglementaires
page 480 et suivantes.

Lorsqu’une résistance au feu est exigée, il y a
lieu de réaliser un traitement particulier pour
les cloisons dont la hauteur est supérieure a
la longueur d'une plaque:

e El 60: vissage des plaques entre elles &
I'aide de vis TTPL (5,5 x 38 mm) (cas des
parements doubles)

® El 120 ou parements simples : mise en place
d'une languette de platre maintenue par des
vis TTPL. La languette peut étre également
remplacée par un fevillard métallique (ép.
0,5 mm) (fig. 2)

¢ Dans certfains cas, aucune profection n’est
nécessaire moyennant un décalage des joints
horizontaux d'une face & I'autre. La distance de
décalage étant variable selon les PV, il convient
de s'y reporter pour plus de précisions.

Portes légéres

Huisserie bois, KM parement simple
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Huisserie métal, KM parement simple,
vissage du montant sur huisserie ou barrette

Bande résiliente ou mastic
acoustique Huisserie métal,
KMA parements doubles

Portes lourdes

Montant + rail emboité
ou montant renforcé UA 48



3. Joint de dilatation de fractionne-
ment

Un joint de fractionnement doit étre réalisé
par surface de 300 m?, la plus grande
dimension ne devant pas excéder 25 m.

4. Jonction sous support a faible ou

forte déformation

e Support & forte déformation :

Le support & forte déformation peut étre
une charpente & structure métallique ou
bois ou encore un plancher. Dans tous
les cas, la déformation du plancher ne
doit pas excéder L/500 (L = portée des
planchers) cf. DTU révisé § 5.4.

L'objectif est de permettre la libre déformation
du support sans que la cloison soit soumise
& des contraintes (traction, compression,
flambement...) supplémentaires du fait de

cette déformation (cf. DTU 25.41 révisé
§ 6.3.8) (fig. 5 et fig. 6).

® Sous tout support déformable : mise en
place d'un dispositif coulissant en téte de
cloison. Pour une déformation de 30 mm
par exemple, un rail de hauteur d’aile de
60 mm est fixé tous les 600 mm dans le
support. Les montants sont emboités dans
le rail en laissant un jeu de 30 mm dans le
fond du rail pour permettre le coulissement
de 30 mm. Les plaques de parement
s'arrétent & 30 mm du support.

Une corniére 30 x 50 mm est fixée de part
et d’autre de la téte de cloison.

Des bandes de platre de 150 mm de large,
identiques au parement de la cloison, sont
vissées dans les corniéres tous les 300 mm.

5. Raccord avec doublages, liaisons
enT, enlL (fig. 7 et 8)

6. Etanchéité périphérique pour

acoustique

En cloison séparative KMA (fig. 9) :

® Bande résiliente ou mastic acoustique
sous rail ou corniére en pied de cloison

* Mastic en pied de cloison sous la
derniére plaque.

En cloison distributive KM (fig. 10) :

* En pied de cloison, pour les cloisons
avec un Ry, + C > 56 dB, un joint mastic
acoustique KNAUF est impérativement
mis en ceuvre sous les plaques.
Pour les cloisons avec un Ry, + C < 56 dB,
il est possible de remplacer le joint
mastic acoustique KNAUF en pied de
cloison par un mortier adhésif.

Cloisons sous support @ forte déformation

Fig. 5: Cloison sous support d forte déformation

Fig. 6 : Cloison sous support d forte déformation

Nomenclature de la figure 5

1. Bac acier

2. Profilé ou tube @ dimensionner
3. Corniére 30/50

4. Knauf MAK 3

5. Bourrage laine de roche

6. Laine de roche

7. Rail 48/60

8. Languette plague de plitre

Nomenclature de la figure 6

1. Bac acier

2. Profilé ou tube @ dimensionner
3. Vis TTPC

4. Corniére 30/50

5. Rail 48/60

6. Languette plague de plitre
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Remarque : pour |'étanchéité au formol en

milieu hospitalier (cas de la 98/62) les

dispositions seront analogues a la KMA.

* bande résiliente V 120 sous rail

* mastic en pied de cloison

e réalisation soignée du traitement des
cueillies (enduit + bande).

7. Boitiers électriques et exigences feu
Lorsque des caractéristiques de stabilité
au feu sont requises, la protection au dos
des boitiers sera réalisée :

Knauf Métal
et Knauf Métal Acoustique (suite)

® soit avec panneau de laine de roche
de densité variable selon les procés-
verbaux maintenu par un fevillard en
acier galvanisé

soit avec le boftier coupe-feu Batibox
Legrand réf. 89378 rempli de MAK 3
et enduit d’une couche de 5 mm au dos
soit par caissons dans le cas de plusieurs
prises @ incorporer. Le caisson est

formé par une épaisseur de plaques
équivalente au parement de la cloison
et maintenu par un chevétre réalisé avec
des rails.

Dans tous les cas les boitiers sont décalés
de 600 mm d’une face & I'autre, mais
ils peuvent étre placés en vis-&-vis sous
certaines conditions d’épaisseur de
cloison et de masse volumique de la laine
de roche. Il convient de se reporter au
PV de la cloison pour plus de précisions.

8. ERP type U - Batiment
d’habitation

Jonction cloison - plafond, respect des
exigences - coupe-feu locaux de dernier
niveau.

JUUUTTUTUUUUUY
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Fig. 7 Liaison KMA - cloisons et doublage

Nomenclature de la figure 7
1. Doublage en plaque de pldtre isolant

2. Contre-cloison en plaque de plétre sur ossature métallique

Fig. 8 : Liaison KMA - cloisons ef doublage

Nomenclature de la figure 8
1. Doublage en plaque de pldtre isolant

2. Contre-cloison en plaque de plétre sur ossature métallique

3. Cloison & Gime alvéolaire 3. Cloison en plaque de pldtre sur ossature métallique
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Cloison fixée sous plafond

(fig.11 et 12)

La cloison doit présenter un degré coupe-
feu égal au double du coupe-feu global
exigé pour la paroi séparative dans son
ensemble en vue de |'isolation entre les
locaux. Cependant, dans le cas oU la
durée de résistance exigée pour le plafond
est différente de celle demandée pour
I'isolation entre les locaux, il y a lieu de
retenir pour le plafond, la plus élevée de
ces exigences, et pour la cloison le double
de I'exigence la plus élevée.

Cloison fixée sous la structure
(fig.13 et 14)

La cloison doit présenter un degré coupe-
feu au moins égal au degré coupe-feu
global exigé pour l'isolation entre les
locaux. Cependant, dans le cas ou la
durée de résistance exigée pour l'isolation
entre locaux est différente de celle
réglementairement exigée pour le plafond,
il y a lieu de retenir pour la cloison comme
pour le plafond I'exigence la plus élevée.
La partie de la cloison située au-dessus du
plafond doit étre remplie avec de la laine
de roche & refus. Cette derniére doit étre
maintenue en sorte que le percement d’un

parement de la cloison par I'incendie ne
puisse donner lieu & une attaque du feu vers
la structure.

Remarque: pour les ERP autres que type U,
I'article CO26 demande que les parois
verticales auxquelles un degré de
résistance au feu est imposé, soient
construites de plancher & plancher. Si tel
n'était pas le cas, nous recommandons
d’appliquer les dispositions admises en
type U. Il est nécessaire de demander son
avis au bureau de contréle au préalable.

Fig. 9 : Etanchéité pour acoustique (KMA)

Fig. 10 Etanchéité pour acoustique (KM)
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et Knauf Métal Acoustique (suite)
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9. Jonction cloison - plafond
Respect de |'isolement acoustique (fig. 15
et 16).

10. Isolement acoustique

Pour éviter de réduire I'isolement acoustique
des cloisons, les boitiers électriques
spéciaux (réf. 89378) ne seront jamais
placés en vis-a-vis, mais décalés d'au
moins 0,60 m, dans le cas des cloisons
KM et d’au moins 0,30 m pour les cloisons
KMA, en conservant la continuité de la
laine minérale. Par ailleurs, concernant les
transmissions diagonales par les planchers
des bruits d'impact, du fait de sa légéreté,
une cloison peut présenter une efficacité
moindre qu’une cloison traditionnelle.

11. Cloisons sur vide
(mezzanine ou cage d’escalier).
Conformément au DTU 25.41, la cloison
doit résister au choc de sécurité de
400 Nm. Pour résister & ces sollicitations,
les fixations en pied doivent étre soignées
(vis/cheville & entraxe 0,60 m et 5 cm au
moins de la rive du plancher - fig. 17 et
18) et les cloisons doivent étre renforcées :
® Polycloison : mise en place d’une clavette
supplémentaire sur la hauteur
* Cloisons & parement simple KS 13 ou
KS 15 : mise en place d'un feuillard
de 10 cm & 1,00 m du sol reliant les
montants ou doublement du parement
cdté choc.
Les cloisons & parement simple en BA 18
et BA 25 ou parements doubles en
BA 13 ne nécessitent pas de disposition
complémentaire mais elles doivent étre
posées sur une ossature minimum de
48 mm.
Remarque: I'exigence en doublage de
fagade légére n’est pas définie dans le
DTU 25.41. Il convient de se référer a
I'exigence définie dans les documents de
marché.

12. Fixation sur cloison Knauf Métal
Support de charges, console de
télévision, moniteurs cardiaques (fig. 19
et 20).

De telles charges peuvent &tre maintenues
par cet élément métallique de 10/10°
d’épaisseur, rebordé sur deux cotés, de
largeur 290 mm, se positionnant entre
les ossatures et les plaques, vissés ou
sertis, en quatre points, sur les ailes des
montants. Existe en 900, 600 et 400 mm
de largeur pour répondre aux diverses
configurations.

Supporte les charges fixées par au moins
quatre vis TTPF, écartées d’au moins
120 mm.

Charge maximale de 40 kg, avec une
application de la charge & 350 mm du
plan de fixation.
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Fig. 15 Jonction cloison-plafond

plafond en plaque
de platre sous
ossature métallique

1. Plafond en plaque de plétre sur ossature métallique
2. Plafond démontable en dalles sur ossature métallique

Fig. 16 : Cloison sous plafond - Isolement acoustique
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Fig. 17 - Cloison sur vide, disposition au pied
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Fig. 18 : Cloison sur vide, fixation déportée

Fixation avec vis TTPC

La mise en ceuvre de la fixation avec vis
TTPC se réalise avec la mise en place
d’un feuvillard métallique de 10/10° mm
d’épaisseur ou support de charge

(existe en largeur 400, 600 et 900 mm).
La charge maximum dans la fixation est
alors de 50 kg/vis.

Nomenclature de la figure 18
1. Plague Knauf
2. Montant
3. Rail
4. hile découpée dans le rail
5. Plot mortier adhésif
6. Fixation déportée dans le plancher
7. Traitement de la cueillie
avec bande et enduit
8. Joint souple de fractionnement

Fig. 19: Support de téléviseur (systeme)

900, 600 ou 400 mm

840, 540 ou 340 mm
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BA 18 ou 2 BA 13 ou BA 25

Fig. 20 : Support de télévision (accessoire)
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13. Fixation de charges et charges
en porte a faux

Ces dispositions ne concernent pas les
cloisons répondant & une exigence au
feu. Les recommandations Knauf visent la
fixation de charges et charges en porte
& faux pour les cloisons avec plaques
épaisses (BA18, BA25, BA18/900, BA18
Phonik, BA25 Phonik+) et les cloisons &
parements doubles (ou plus) en BA13.
Elles sont réalisées sur la base d’essais
interne Knauf et les valeurs indiquées
peuvent différer des valeurs du DTU 25.41
pour différentes raisons:

e La partie du DTU 25.41 concernant les
fixations dans les cloisons en plaques
de platre n'a pas été revue depuis la
1% rédaction

e les indications du DTU 25.41 visent
particuliérement les cloisons en
parements simples avec plaques BA13

Charges en porte a faux

La charge en porte a faux doit tenir
compte :

¢ du bras de levier (hauteur de I'armoire
> 300 mm)

e de I'excentricité du centre de gravité

Fixation de charges en porte a faux jusqu’a 70 daN/ml

Tableau 1. Fixation par chevilles

Epaisseur de plaques

(centre de gravité < 300 mm;
profondeur de I'armoire < 600 mm)

® La charge en porte & faux doit étre fixée
avec au minimum 2 points de fixation

¢ La détermination du nombre de points
de fixations se fait a I'aide des tableaux
1 et 2 ci-dessous

® Knauf recommande une distance entre
fixation > 200 mm

¢ Pour un nombre d’armoire > 1, la charge
maximum est limitée & 120 kg pour
1 ml de cloison. Au-dela, une structure
support indépendante est nécessaire

Charge maximum dans la fixation (en kg)

Cheville plastique
@ 8 mmou 10 mm

Cheville métallique
Vis M5 ou M6

12,5 mm

15/18 mm

2x12,5 mm
>2x12,5mm

Plaques standard Plaques Diamant

25 30
30 35
40 45
45 50

Plaques standard Plaques Diamant

30 35
35 40
50 55
55 60

Centre
de gravité
<300 mm

\argeur
21200 mm

'# Hauteur > 300 mm 4

Tableau 2. Poids (en kg) maximum admissible
pour une armoire murale, selon la profondeur
et la largeur.

Largeur Profondeur armoire (mm)
armoire (mm)| 100 200 300 400 500 600

400 43 40 37 34 31 28

600 645 60 555 51 465 52
800 86 80 74 68 62 56
1000 1075 100 925 85 775 170

1200 129 120 111 102 93 84

Exemple pour déterminer le poids admissible d’une armoire et du nombre de fixation (toujours > 2) :

- Nombre de fixations requises:
85/50=1,7

> 2 fixations minimum nécessaires

- Epaisseur de plaque = 18mm
- Support de charge + vis TTPC
- Charge maximum dans fixation = 50 kg

- Profondeur de I'armoire = 400mm
- Largeur de I'armoire = 1000 mm
- Poids maximum de |'armoire = 85 kg
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Il - UTILISATION DES CLOISONS EN MILIEU HUMIDE

1. Systéme Knauf Hydro

En associant I'enduit Proplak Hydro avec
la plaque Knauf Hydro, il est inutile de
mettre un SPEC sous carrelage dans la
zone d’emprise du bac de douche ou de
la baignoire en salle de bain privative
(EB+ p).

2. Classement des locaux en
fonction de I’exposition a I’eau

des parois

Applicable depuis le 1°" mars 2001, ce
classement a été publié dans les cahiers
du CSTB n° 3567 d’avril 2006. Il prend en
compte notamment |'hygrométrie du local
et sa ventilation, la durée d’exposition &
I'eau des parois et le type de nettoyage
(haute pression, produits agressifs...).

3. Les dispositions constructives

dans les locaux humides EB+

privatifs

Ces dispositions sont reprises dans les

DTU.

® 25.41: cloisons et contre-cloisons en
plaque de platre NF BA 13, BA 15 et
BA 18 sur ossature métallique.

® 25.42: ouvrages de doublage et
habillage en complexes et sandwiches.

o )

LOCAL EA ou EB

LOCAL EB+ privatif

Le Groupe Spécialisé n°9 de la commission
des Avis Techniques a décidé d'étendre ces
nouvelles dispositions aux DTA : cloison avec
plaques épaisses BA 25, cloison séparative
type KMA, cloison de grande hauteur
Oversize, GH Futur, cloison alvéolaire
Polycloison, doublages POLYPLAC.

Elles font I'objet d'un modificatif général
dans les cahiers du CSTB.

4. Composition des parements

Pour I’ensemble des parois verticales
apparentes des locaux humides classés
EB+ privatifs, seules sont admises les
plaques de plétre hydrofugées H1.

Dans le cas de cloisons ou contre-
cloisons & parements multiples, seul le
parement extérieur doit &tre en plaque
hydrofugée H1.

5. Dispositions particuliéres

en partie basse

e Cloison sur ossature métallique: dans
tous les cas, sur sol brut ou sur sol
fini, deux cordons de joints latéraux
ou un joint central en bande de
mousse imprégnée (V 120) doivent
&tre incorporés entre le rail et le sol.
Un film polyéthyléne dépassant d'au

LOCAL EA ou EB

moins 2 cm le sol fini aprés relevé dans
le cas de pose sur sol brut assurera une
protection complémentaire (fig. 1 et 2).
Doublages: mise en place d'un joint
souple aprés calfeutrement sur la
périphérie du local concerné.
Cloisons alvéolaires: dispositions
identiques aux cloisons sur ossature
métallique. Sur sol fini, la semelle bois
est posée dans un rail PVC. l'ensemble
est fixé sur la chape avec interposition
de deux cordons de joints latéraux ou
d’un joint compriband.

Cas particulier de dimensionnement
des cloisons avec finition carrelage
Dans le cas de revétement carrelage de
surface supérieure & 1600 cm? I'entraxe
des lignes d’ossature pour ouvrage en
simple peau BA 13 ou BA 15 est réduit &
0,40 m (c.f. DTU 25.41 révisé § 6.3.2.1.

LOCAL EB+ privatif

Fig. 1: Sol brut

Nomenclature de la figure 1
1. Plague KS

2. Film polyéthyléne dépassant aprés relevé d'au moins 2 cm du niveau du sol fini.
3. Joints souples sur les bords du rail ou joint central en bande de mousse imprégnée

4. Plague KH
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Fig. 2 Sol fini

Nomenclature de la figure 2

1. Plaque KS
2. Plaque KH

3. Joints souples sur bords du rail ou joint central en bande de mousse imprégnée



6. Jointoiement

Sur prescription des Documents
Particuliers du Marché, il est possible
de ne pas appliquer le SPEC sous
carrelage si les joints sont traités avec un
enduit hydrofugé c.f. DTU 25.41 révisé
§ 6.3.4.2.2. l'enduit Proplak Hydro,
dispense de |'application du SPEC.

7. Finitions

Dans la zone d’emprise du bac & douche
ou de la baignoire, on doit appliquer &
la surface de I'ouvrage un revétement
efficace contre les ruissellements d’eau.
Les revétements de type carrelage ou
revétements muraux PVC & joints soudés
conviennent. Le revétement mural doit
étre réalisé de maniére & laisser un
espace d’au moins 5 mm entre le bord

o o

[~]

Fig. 3: Exemple de liaison entre la cloison et une baignoire acrylique

Fig. 4 Exemple de liaison entre la cloison et un receveur de douche

de I'appareil et le revétement. Un joint
périphérique souple de finition doit
étre réalisé sans interruption entre le
revétement et le receveur ou la baignoire
en complément du joint d’étanchéité
sur fond de joint entre |'appareil et son
support (fig. 3 et 4).

Nomenclature de la figure 3

1. Plaque KH

2. Joint souple fongicide ou profilé spécifique
(réalisé baignoire pleine)
Joint d"appui souple et étanche

Joint d‘appui silicone

3.
4.
5. Support

Nomenclature de la figure 4

1. Plaque KH
2. Joint souple fongicide ou profilé spécifique
3. Joint d"appui souple et étanche
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8. Traversées de cloison

Les travaux de traversées de cloison doivent
étre réalisés par l'intervenant de fagon a
conserver les fonctions et performances
(étanchéité, acoustique, thermique,
perméabilité & 'air...) requises de |'ouvrage.
Les percements, rebouchages et scellements
de plomberie-sanitaire dans les cloisons sont
4 la charge de I'entreprise de plomberie.

et Knauf Métal Acoustique (suite)

EB+ collectif

e Solution Aquapanel® Indoor:
se reporter & la documentation de ce

produit - sous AT.

* Solution KH + Knauf Etanche :

DTA 9/10-919_V1 du 06.02.18 valide
jusqu’au 31.12.22. L'ensemble du local
est réalisé avec des plaques hydrofugées
Knauf Hydro. Une protection du pied de
cloison sera réalisée sur toute la périphérie
du local par Bande Knauf Etanche +
Knauf Etanche (la bande non-tissée étant

marouflée dans la 2ém passe fraiche puis
aprés séchage, recouverte par une 3ém
passe). Ce traitement sera également
réalisé sur tous les angles (fig. 5a, 5b
et 6). Sous carrelage, la sous-couche
de protection & la pénétration d’eau
Knauf Etanche est ensuite appliquée
sur I'ensemble de la surface en deux
couches croisées aprés imprégnation
d’une premiére couche de Knauf
Etanche dilué (1 pour 4 avec de I'eau)
(fig. 7 et 8). Temps de séchage entre
chaque couche: 2 & 3 heures.

@

Houteur du carrelage

Hauteur baignoire |

Fig. 5a: Locaux EB+ collectifs : Liison avec appareils sanitaire - carrelage

Knauf Etanche
sur la hauteur de la plinthe
en cas de carrelage au sol

Fig. 5b: Locaux EB+ collectifs : Liaison avec le sol - chape rapportée

Angle rentrant

Fig. 6

l5) Mise en place de Knauf Bande au niveau des angles

Angle sortant
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Dans ces locaux, la finition carrelage +
Knauf Etanche est & prévoir sur toutes
les zones soumises & ruissellement ou
projection d'eau.

Ces travaux doivent étre intégrés dans le
lot Platrerie ou dans le lot Carrelage et
&tre détaillés dans le CCTP.

9. Finitions

e Carrelages muraux: collés a l'aide
de mortiers-colles & liants mixtes type
C2 tels que Carroflex, ou Carrosouple
de la société Cégécol ou Fermaflex
classic de la société Weber et Broutin
(les adhésifs sans ciment ne doivent pas

_ Hauteur du carreloge

Fig. 7 : Détail de I'application dune sous-couche de protection @
la pénétration de Ieau sur le carrelage et en pied de cloison.

Cuisine collective (EB+ collectif)

~., | i

Fig. 9

atre utilisés sur Knauf Etanche).

® Revétements muraux PVC: ils doivent
étre & joints soudés. Knauf Etanche n’est
pas nécessaire dans ce cas.

L]

Le jeu entre d'éventuels appareils et le
revétement de finition doit étre traité
comme en EB+ privatifs.

10. Peinture

En dehors des zones soumises & des
ruissellements ou projections d’eau,
il est possible de réaliser une finition
peinture. Elle sera faite en respectant les
prescriptions du DTU 59.1 “Travaux de
peinture” relatifs aux locaux humides.

11. Traversées de cloison

Elles sont traitées comme indiquées
précédemment en EB+ privatifs mais avant
I'application de Knauf Etanche. En cas
de percement aprés application de Knauf
Etanche, la protection sera reconstituée
par le responsable du percement (fig. 9).

EC

Solution Aquapanel® Indoor:

se reporter & la documentation de ce
produit - sous AT.

Fig. 8

Nomenclature de la figure 5a

1. Plaque KH

2. Knauf Etanche

3. Mastic élastomére

4. Receveur de douche
5. Bande Knauf Etanche
6. Lavabo

7. Joint ciment

8. Carrelage

9. Support sanitaire Knauf

Nomenclature de la figure 5b

TKH13
2. Knauf Etanche sous

5] toute la surface carrelée

. Mastic

. Carrelage

. Chape rapportée

. Mortier colle

. Joint ciment

. Bande Knauf Etanche

. Bande de désolidarisation

O o~ o~ U B W

Nomenclature de la figure 8

1-3. Bande Knauf Etanche + Knauf Etanche
2. Plaque Aquapanel®

Nomenclature de la figure 9

1. Carrelage

2. Plaque KH

3. Mortier colle MAK 3

4. Mastic élastomére

5. Tube

6. Fourreau

7. Knauf Etanche sous
toute la surface carrelée
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